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RESUMO

JOHANSSON, Fernando. Alternativas de destinacéo de residuos de MDF. Trabalho
de Concluséo de Curso — Curso Superior de Tecnologia em Processos Ambientais —
Departamento Académico de Quimica e Biologia — Universidade Tecnoldgica
Federal do Parana. Curitiba, 2016.

O MDF é um material consolidado no mercado brasileiro por apresentar
qualidades proximas as da madeira bruta nobre, porém sem seus defeitos e com
baixo custo. A destinacdo do residuo das marcenarias que utilizam o medium-
density fiberboard (MDF) como matéria-prima para a fabricacdo de moveis vem se
tornando um desafio, pois as propriedades fisicas e quimicas impossibilitam o
tratamento final convencional utilizado no setor florestal/madeireiro. Este trabalho
tem como objetivo analisar as propostas disponiveis no mercado que propdem uma
destinacdo ambientalmente correta e viavel aos residuos de MDF de marcenarias. O
levantamento dos dados ocorreu através de pesquisa bibliografica e analises
laboratoriais de amostras coletadas em duas marcenarias, que ocorreram conforme
a norma NBR 15316-2:2015. Os dados de laboratério demonstram que as
propriedades fisicas do material ndo se alteram durante o armazenamento do
residuo nas marcenarias. A analise bibliografica comprovou a mobilizacdo
interinstitucional que existe em torno destino adequado para os residuos de MDF,
porém constatou-se uma quantidade pequena de alternativas técnico-cientificas que
reduza ou elimina o impacto ambiental. A queima controlada e a utilizacdo dos
residuos na fabricacdo de chapas aglomeradas estdo entre as propostas mais
recorrentes.

Palavras-chave: MDF, medium-density fiberboard. Sustentabilidade. Reducdo de
Impacto ambiental.



ABSTRACT

JOHANSSON, Fernando. Alternatives of destiny for mdf residues. Trabalho de
Conclusédo de Curso — Curso Superior de Tecnologia em Processos Ambientais —
Departamento Académico de Quimica e Biologia — Universidade Tecnoldgica
Federal do Parana. Curitiba, 2016.

The destiny of residue of the woodworks that use (MDF) as feedstock in order
to manufacture furniture is becoming a challenge, because the physical and
Chemical properties make it impossible the conventional final treatment used in the
forest/woodworking sector. The MDF is a material consolidated in the Brazilian
market for present qualities close to Gross Noble wood, but without its defects and
with low cost. This work has the objective of assessing the proposals available in the
market which propose a destination environmentally correct and viable. The
gathering of data happened through bibliographic research and assessment of
samples gathered at woodworks, that will happen according to the rule NBR 15316-
2:2015 Of the Brazilian Association of technical rules (ABNT) The laboratory study
material, was gathered in woodworks of small and medium size and bibliography
available.

Key words: MDF, medium density fiberboard. Sustainability. Reduction of
environmental impact.
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1. INTRODUCAO

As origens do medium densit fiberboard, doravante MDF, s&o registradas nos
Estados Unidos em 1858, quando jA se prenunciava uma escassez de madeira
macica no futuro proximo. O primeiro painel produzido industrialmente no mundo foi
um compensado, fato ocorrido no inicio do século XX nos Estados Unidos da
América. (TORQUATO, 2007). Desde entdo, houve um grande processo de

desenvolvimento que pode ser dividido em trés periodos:

1. O primeiro periodo, ocorrido entre 1905 e 1935, caracterizou-se pelo
desenvolvimento de tecnologia basica, em termos de projetos de fabricacdo de
equipamentos para linha de producéo, difusdo e ampliagdo de mercado deste novo
produto denominado de painéis compensados de madeira;
2. Segundo periodo, ocorrido entre 1936 e 1955, caracterizou-se por consolidar as
industrias de compensados como importante segmento da industria madeireira, com
desenvolvimento de sistemas de prensagem mais avancados e producao de resinas
sintéticas (fenol-formaldeido, uréia-formaldeido) para colagem dos painéis. A década
de 50 foi marcada pela vasta producdo e utilizacdo de compensados;
3. O terceiro periodo, ocorrido entre 1956 e 1980, por sua vez, foi marcado pelas
inovacdes tecnoldgicas, com aperfeicoamento em termos de materiais (resinas,
extensores e catalisadores), e desenvolvimento de secadores mais eficientes, assim
como de prensas automaticas de multiplas aberturas, contribuindo para aumentar a
produtividade, melhorar a qualidade do produto e reduzir os custos de producao
(IWAKIRI, 2005)

O tema meio ambiente e desenvolvimento sustentavel sdo bem conhecidos
no setor florestal e madeireiro, e ja séo realizadas acdes de sequestro de carbono,
coprocessamento, geracdo de energia e incorporacdo em outros produtos (como o
MDF), aplicados da casca da arvore a serragem do corte final. Na producdo de MDF
0 assunto ambiental € mais modesto, nos programas ambientais dos fabricantes nao
existe nada especifico para o material, como logistica reversa ou reaproveitamento,
limita-se a programas socioambientais, de reflorestamentos e reciclagem para
aproveitamento energético de madeira bruta.

Essa realidade reflete nas pequenas e médias marcenarias que por falta de

incentivo e desconhecimento das possibilidades, utilizam o aterro industrial para



destino final para obtencéo de licenca ambiental, o presente trabalho pretende
discutir esta realidade.

Ao pesquisar o0 tema depara-se com uma quantidade razoavel de literatura a
respeito e sente-se a necessidade de reunir este material para disponibilizacdo a
outros interessados. Esta quantia de estudos demonstra a preocupacgédo das
pesquisas académicas e do Setor Madeireiro com a reducdo dos impactos
ambientais resultantes da destinacéo dos residuos de MDF, principalmente advindos
da Industria Moveleira. Adequar a legislacao vigente sobre o destino dos residuos é
uma necessidade dos pequenos e médios empreséarios do setor moveleiro, mas em
funcdo do alto custo de destinacdo de residuos a Aterros Industriais, parte destes
acaba por usar meios inadequados de destinacao.

Apesar da quantidade de pesquisas, é necessario continuar os estudos para
encontrar técnicas e meios de destinacdo que sejam mais acessiveis a todos 0s
envolvidos no processo produtivo de moveis, bem como diminuir os impactos
ambientais.

Ao analisar laboratorialmente as amostras de residuos de MDF, coletado em
pequenas e médias empresas do setor, pretende-se confirmar as informacfes
técnicas disponiveis sobre os componentes do MDF e possivelmente reafirmar os
riscos ambientais de dispor deste residuo em locais inadequados para 0 meio

ambiente e para a saude das pessoas (MONTEIRO, 2012).



2. OBJETIVOS

Constitui-se como objetivo geral deste trabalho, realizar levantamento
bibliografico e de campo, sobre as alternativas para destinacéo de residuos de MDF,
gerados pela industria moveleira.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Os objetivos especificos do trabalho se estabelecem perante as seguintes
propostas:

¢ Verificar medidas para minimizacao na fonte dos residuos de MDF;
e Identificar e sugerir alternativas para a destinagéo;

e Levantar se ocorrem alteracdes fisicas no residuo de MDF, no processo de

armazenagem de duas marcenarias selecionadas.



3. FUNDAMENTACAO TEORICA

3.1 PAINEIS DE MADEIRA

As chapas de particulas de madeira aglomerada surgiram na Alemanha, no
inicio da década de 40, como forma de viabilizar a utilizacdo de residuos de madeira
em face de dificuldade de obtencédo de madeiras de boa qualidade para producéo de
laminas para compensados (IWAKIRI, 2005).

A producao foi paralisada logo a seguir, devido a reducédo na disponibilidade
de resina, tendo em vista a prioridade de uso de petréleo para finalidade militar. Ao
fim da guerra, em 1946, o processo de desenvolvimento foi retomado nos Estados
Unidos, com aperfeicoamentos de equipamentos e processos produtivos. A partir da
década de 60, houve grande expansdo em termos de instalacdes industriais e
avancos tecnoldgicos, que culminaram no desenvolvimento de chapas estruturais
tipo Waferboard e OSB (oriented strand board) em meados da década de 70,
atualmente difundidos pelo mundo (IWAKIRI, 2005).

Cronologia:

1858 - Lyman (EUA) desenvolveu a primeira patente em chapas de fibras (IWAKIRI,
2005);

1866 - Fleury (EUA) desenvolveu a patente para fabricacdo de chapas de fibras
isolantes(IWAKIRI,2005);

1880 - desenvolvimento da tecnologia de producédo de chapas dura-isolantes pelo
processo(IWAKIRI,2005);

1913 - inicio da producdo de compensado no mundo (IWAKIRI, 2005);
1914 - instalacdo da la fabrica de chapas isolantes baseado na tecnologia de
producao(IWAKIRI,2005);

1930 - instalacdo da la fabrica de chapas duras com a utilizagdo de toretes de
madeira(IWAKIRI,2005);

1931 - desenvolvimento do equipamento desfibrador "Asplund” na Suécia, atraves
do método continuo de desfibramento a alta temperatura e pressao (IWAKIRI,
2005);

1932 - instalacdo da la fabrica de chapas de fibra na Alemanha (IWAKIRI, 2005);



1940 - inicio da produgdo de compensado no Brasil (IWAKIRI, 2005);
1943 - desenvolvimento do sistema de formagéo do colchdo por método pneumético
(ar), que foi a ideia basica para o desenvolvimento do processo seco e semi-seco
(IWAKIRI,2005);

1951 - inicio da producdo de chapas duras pelo processo semi-seco (IWAKIRI,
2005);

1952 - desenvolvimento de planta piloto para chapas duras pelo processo seco
(IWAKIRI,2005);

1955 - inicio de producdo de chapas de fibra no Brasil (IWAKIRI, 2005);
1966 - inicio de producdo de chapas de madeira aglomerada no Brasil (IWAKIRI,
2005);

1970 - inicio da producao de chapas de fibras de média densidade (MDF) (IWAKIRI,
2005);

1975 - inicio de producdo de Waferboard e OSB no mundo (IWAKIRI, 2005);
1997 - inicio de producdo de MDF no Brasil (REVISTA DA MADEIRA 2007).

Feita a partir de sobras da Industria Madeireira as chapas de madeira tiveram
uma grande aceitagdo no mercado mundial justamente pelo seu, baixo custo e
praticidade, estas comecam a ser fabricadas no Brasil a partir de 1940, em um
momento de expansédo do plantio do Pinus e Eucalipto no Pais. Estas arvores
exoticas, introduzidas aqui pelos Alemdes na década de 50, encontraram um
ambiente propicio para seu desenvolvimento precoce, se expandindo a tal ponto que
tornou 0 Brasil um dos maiores produtores do mundo (IWAKIRI 2005).

J4 em 1958, a producdo de MDF era de 1.88 milhdes de metros cubicos
(MESQUITA, 2007), salienta-se que neste periodo nao haviam legislacfes
ambientais que ordenassem o uso de produtos quimicos na fabricagcdo do MDF,
estes sdo usados em quantidades altas no seu fabrico e sdo muito perigosos
para a saude humana. Atualmente existem varias normativas do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), regulamentando a dosagem de insumos quimicos
na fabricagdo , bem como ordenando o modo correto de destinar as sobras de
MDF oriundas da Industria Moveleira , que é o grande consumidor deste tipo de
material. Hoje no Brasil as atividades relacionadas ao Setor Florestal Brasileiro

representam aproximadamente 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB). O setor de



base florestal, assegura 700 mil empregos diretos e 2 milhdes de indiretos. Apesar
das dificuldades econémicas dos ultimos anos decorrentes da globalizacao, fusbes e
incorporacdes, o setor florestal manteve taxas expressivas de crescimento (ABIMCI,
2007).

Nas ultimas décadas o setor moveleiro nacional vem sofrendo algumas
transformacdes através da modernizagdo industrial, com isso a matéria prima
mudou, as madeiras, bruta e aglomerada, deixaram de ser a principal opcéo, a
madeira devido ao elevado custo e o aglomerado devido a baixa qualidade, assim as
chapas de MDF séo a principal matéria prima utilizadas em marcenarias de pequeno
e médio porte.

O MDF ou chapa de fibras de média densidade € um produto homogéneo,
solido, estavel, fabricados com uma mistura de fibras de madeira de coniferas e
folhosas, sua densidade varia 650 a 800 kg/m?3, sdo comercializadas em chapas com
dimensbes de 1.830 mm por 2.750 mm e espessura que variam de 3,0 até 30,00
mm, com ou sem revestimento de polimeros (BELINI et al., 2010).

O setor de producéo de chapas € muito estavel e consolidado no Brasil, pois
nao possui patentes, tem baixo custo de producdo, matéria prima em grande oferta,
com os parques industriais localizados perto dos grandes centros consumidores e a
florestas de pinus e eucalipto ha menos de 150 km de distancia (BIAZUS, 2010).

A producdo de moveis no Brasil é fracionada, com 70% para moveis
residenciais, 20% modveis para escritorios e outros 10% para méveis residenciais
planejados ou sob medida, onde a producédo é predominada por pequenas e médias
empresas, sem processos produtivos complexos, trabalho quase que
exclusivamente artesanal, sendo geralmente empresas familiares e compostas de
trabalhadores informais (LEAO, 2010).

A competitividade estd mudando as caracteristicas das pequenas e médias
marcenarias, que hoje buscam a regularizacéo para conseguir financiamentos, o que
viabiliza maior tecnologia no dia a dia. Pesquisas de umas das fornecedoras de
ferragens e chapas apontam que 55 % das marcenarias utilizam software para
projetos, o qué reduz o tempo de execucao e evita desperdicio de chapas, gerando
aproveitamento de até 98%, variando com o0 projeto e produtividade.
(MADCOMPEN, 2015).



10

Esses softwares realizam o projeto em 3D e com o auxilio de outra ferramenta
convertem o projeto para 2D que organiza na chapa de MDF com maior
aproveitamento e geram uma lista de pecas, assim o a maquina com interface com o
computador corta conforme o plano ou é passado a instrugcdo para o marceneiro,

exemplo de plano de corte Figura 1.

ig Epte
Fundo 15mm % O Lateral 15mm (Oir) ;2:  } 4

: 6 ... 1200 8 550
Core R g
8 Lateral 15mm (Dir)ég
i 1P < Base 15mm
D Lateral 13mm (Esq)|
700 i
I 1170
= Prateleira Linear
<

1170

Figura 1 — Exemplo de plano de Corte

Fonte: 3Dcademy,2016

Os painéis podem ser divididos em dois tipos, o0s processados
mecanicamente ou painéis de madeira reconstruida. Os processados
mecanicamente consistem em pedac¢os ou laminas de madeira colada para formar o
compensado e o EGP (Edge Glued Panel). J4 os de madeira reconstituida sofrem
acdo quimica, passando por varios processos de desagregacdo. As principais
variedades desse seguimento sao (MATTOS, 2008):

e Aglomerado ou MDP (Medium Density Particleboard): E uma chapa de com
particulas de madeira, coladas com resinas sob a acdo de temperatura e
pressao;

e OSB: Sao lascas de madeira orientadas perpendicularmente, aglutinadas

com resinas através da presséao e elevadas temperaturas;
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e MDF e correlatos: Sédo produzidos em processo similar ao MDP, porém com
fibras reduzidas, sendo quanto menor a fibra maior a densidade da chapa.
Além da média densidade existem produtos como o HDF (high density fi
berboard) e SDF (super density fi berboard) para condicbes estruturais ou

nao, e condi¢bes umidas e secas (MATTOS, 2008).
3.1.1 Resinas

Segundo a norma ABNT NBR 15316-1/2015, a resina adesiva é a substancia
utilizada com o objetivo de aderir fibras em um painel. O adesivo pode ser organico
ou inorganico. A adi¢éo de formaldeido aumenta a resisténcia a agua.

Os inorganicos sao a base de silicones e produzem ligacdes com elevada
resisténcia mecanica. Os adesivos organicos sao divididos em:

e Termofixos: que atingem a cura através de reagfes quimicas;

e Termoplasticos: que apresentam cura reversivel com a variagdo da
temperatura, sdo empregados na forma sdlida ou em solugées. Os principais
empregados na fabricagdo do MDF sé&o; uréia-formaldeido, fenol-formaldeido,

melanina-uréia-formaldeido e tanino-formaldeido (CAMPOS, 2004).

3.1.2 Revestimento

O Painel de MDF pode ser produzido com ou sem revestimento. O
revestimento na fabrica pode ser do tipo Laminado de Baixa Pressé&o (BP) ou Finish
Foil (FF). O BP consiste na aplicagdo de uma lamina celulésica impregnada com
resina melaminica com acdo da temperatura e pressao esse material se funde com
as particulas, ja o FF é a aplicacdo de um papel especifico com a resina melaminica
sob alta pressao e alta temperatura. (TORQUATO, 2008).

O MDF ULTRA BP (nome comercial) é fabricado pela Duratex, e possui
protecdes contra trés fatores de forma muito superior comparado ao MDF comum, 0
MDF Ultra BP possui protecdo contra umidade, cupins e também bactérias. Esse
material possui uma caracteristica exclusiva, que ajuda na identificagcdo e
demonstracdo do produto, que é o seu miolo verde, e sua composicdo é segredo

industrial, porém, é provavel que a quantidade de formaldeidos seja maior.
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3.2 MERCADOS BRASILEIROS

A producdo do MDF no Brasil teve inicio em 1997 com 30.000 m?3 (FAO,
2015) produzidos pela Duratex, logo apos sugiram Masisa, Tefesia e Placas Parana,
demonstrando o crescimento do setor e consolidagcdo do material conforme Tabela
1, um estudo do BNDS de 2007 aponta que 81% do MDF produzido € utilizado no
setor moveleiro (ROSA, 2007).

As principais fabricantes de MDF no Estado do Parana sdo Berneck, Masisa,

Sudati, Arauco e Guararapes, sendo uns dos maiores polos do setor no Brasil.

Tabela 1 - Producéo nacional de MDF em mil.m?

Ano Produgdo Importacao Exportagao
2007 4.963 243 292
2008 5.202 266 210
2009 5.283 160 179
2010 6.434 183 127
2011 6.472 192 164
2012 7.304 112 252
2013 7.893 112 349
2014 7.977 81 421

Fonte: Industria Brasileira de arvores; 2015.

3.3 PROCESSOS PRODUTIVOS DO MDF

A producao da chapa de MDF consiste no cozimento de cavacos da madeira
transformando-os em fibras que, sdo coladas com uma resina a base de ureia-
formaldeido, os cavacos podem ter origem de residuos de outros processos da
industria ou picotados para esse propésito, conforme Figura 1 (KOCH, 2012).

O Pinus tem densidade aparente a 15 % de umidade de 480 kgm=3e o e o
Eucalyptus varia de 400 a 1040 kgm= (IPT,1989) a variacdo dessa propor¢ao, mais
adicdo de insumos garante a densidade média do MDF. Campos e Lahr (2004)
sugerem a busca de novas madeiras para producao do produto devido a previsao de
escagues de Pinus no Brasil.

A ABNT estabelece duas normas voltadas exclusivamente para o MDF, sdo
elas ABNT NBR 15316-1 e 2, sendo a segunda mais relevante, pois estabelece

requisitos e métodos de ensaio para caracterizar o MDF para diversos fins (ABNT,
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2015). Para o alvo deste estudo os requisitos de qualidade para o produto estéo

descritos na Figura 3.

’
Floresta = Toras =% Descascador ™ Produgio de ==
cavacos
Prové-se madeira Obtém-se a Retiram-~se a
como o pinus e o homogeneidade Casca e os Produzem-se
eucalipto ou um da umidade da depdsitos Gavacos
mix dos dois madeira relativamente
padronizados
= Lavagemde ™= Digestor = Desfibrador m Aplicagio =
cavacos i de resina
Cozinha=se Transformam=se
o cavaco 0% Cavacos em Aplica-se resina
fibras nas fibras
= Secador ™= Mesa = Préprensa =% Prensagem =
formadora
Secam-se Compacta-se Prensa-se o
as fibras Forma-se Gnica o colchao colchdo
camada formado na compactado por
homogénea etapa anterior meio de pressao
e temperatura
= Resfriamento ™% Lixadeira = Expedigio
Lixa-se o
material cru que
serd revestido

. J

Figura 2 — Processo de Fabricacdo do MDF
Fonte: BNDS, 2010

METODOS DE
ITER
RESQUISITOS p . CRITERIOS
PAINEIS SEM -
REVESTIMENTO PAINEIS REVESTIDOS
Espessura
Anexo B <9 mm >9 mm
0,3 mm
392 $0,3 mm
mm
Teor de umidade Anexo F 4% 8 11%
Tolerancia em
relagdo & densidade Anexo G t7%
média
Prinéls vem Classe E1 Classe E2
revestimento ou
revestidos em uma Anexo H
face: método >Bmg/100g
perforator S TG/ <30mg/100g

Figura 3 - Requisitos gerais — Painéis de fibras de média densidade
Fonte: ABNT NBR 15316-2, 2015 adaptado.
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3.4 PROCESSOS PRODUTIVOS DE MOVEIS

Com o projeto aprovado, e a lista de ferragens concluida é elaborado o plano
de corte, manualmente ou através de softwares especificos entdo ocorre o processo
de laminacdo onde € colada uma fita na borda das pecas que ficaram expostas,
assim as pecas ficam prontas para montagem e seguem 0S processos logisticos

representados da figura 4.

. Aguardar
Cotar Ll Ef?::err[.';t: —! inicio da
! producao

Apresentar
Desmontar Montar projeto para fe— Laminar je— Cortar
marceneiro

Embalagem Expedir Fim

Figura 4 — Processo de fabricacdo de moveis
Fonte: MACIEL et al, 2010

3.5 RESIDUOS DE MDF

O residuo de MDF apresenta poder calorifico de 4732 kcal/lkg com teor de
umidade de 10,3%, e suas cinzas séo classificadas como residuo de Classe |
(FARAGE, 2013).

O residuo de MDF é encontrado na forma de p6 com granulometria de até 0,5
mm, serragem de 0,5 a 2,5 mm, maravalhas de 2,5 mm até 1,0 cm, cavacos de 1,0
cm a 5,0 cm e pedacos maiores que 5,0 cm (BORGHI, 2012).

O MDF nédo é um material que atende o sistema de producao cradle to cradle
(C2C) ou bergo-a-berco, a principal dificuldade esta na resina utilizada para unir as
fibras e no revestimento polimérico, mas seu potencial de fechamento de ciclo &
grande, se superado a barreira tecnolégica da utilizacdo de produtos nocivos a
salude e ao meio ambiente (ARAUJO, 2012).

Estudos realizados na regido Serra Gaucha, um grande polo moveleiro

nacional, apontam que o0s maiores geradores de residuos sdo as industrias que
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trabalham com madeira bruta, seguidas por aglomerados e em terceiro lugar MDF,
foi constatado também que a industrias que utilizam o MDF tem aproveitamento
maior que 91,5 %, isso devido a chapa conter menos variaveis no processo de corte,

como nads, abaulamento e outras imperfei¢cdes (HILLIG, 2009).
3.6 DESTINACAO DOS RESIDUOS DE MDF

Atualmente a destinacao final dos residuos de MDF, de qualquer origem ou
tamanho, se constitui basicamente em duas opc¢des, a legal, prevista na Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, diz que este deve ser encaminhado para Centros
de Residuos Industriais (valor préximo a R$ 850,00 por tonelada) e a incineragao
(com restricbes) para geracdo de energia ou fabricacdo de novas chapas
aglomeradas. A segunda opc¢ao, mais utilizada por pequenos e médios geradores, €
a clandestina, ou ilegal, onde os restos de MDF sao lancados em lixdes,
enterrados de qualquer forma ou queimados sem nenhum tipo de controle
causando impactos ambientais.

A simples queima destes materiais libera gases toxicos, que uma vez inalados
provocam irritagdes nas vias respiratérias. Por outro lado, o abandono dos residuos
em terrenos baldios ou lixdes contaminam o solo e os lengois freaticos. Os grandes
empreendimentos do setor moveleiro sdo os que acabam cumprindo a legislacao
para a destinacao final das sobras pois sédo obrigados ja na fase inicial do
empreendimento a apresentar um plano de destinacdo dos residuos para obterem
o licenciamento ambiental de funcionamento.

O grande desafio hoje € oferecer as pequenas e médias empresas do setor
moveleiro alternativas de destinacdo dos residuos sem comprometer o meio
ambiente e os orcamentos. O alto custo dos Aterros Industriais inviabiliza esta
opc¢ao aos pequenos empreendimentos. Os centros de pesquisa académica podem
através de suas investigacfes, viabilizar novas tecnologias para reduzir o
lancamento inadequado das sobras da fabricacdo de méveis.

Novos conceitos de mercado como Ecoeficiencia e Econegocios, que
agregam valor aos produtos junto aos consumidores, tem atraido os empresarios
para investirem em novas alternativas de destino.

Existe uma disposicdo para pagar um valor agregado quando o produto tem

uma configuracdo ambientalmente correta (Ecoeficiencia), os pesquisadores de
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todas as areas envolvidas no setor madeireiro buscam formas sustentaveis de
producdo e destinacdo dos residuos como forma de se adequar a este novo

mercado.
3.7 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

O marco regulatério dos Residuos Sélidos no Brasil, Lei 12.305, de 02 de
Agosto de 2010, veio para preencher varias lacunas que a lei anterior, Lei 9.605 de
12 de fevereiro de 1998, havia deixado, readequando e atualizando as diretrizes
nacionais para a destinacdo final dos Residuos Sélidos em todo territério nacional.

Com elementos que remetem a Gestao Integrada e outras providencias, esta
Politica Publica serve como indutora de desenvolvimento sustentavel e carrega nela
a questdo ambiental como referencia, além de instituir prazos para sua efetiva
implantacéo. A responsabilidade dos Gestores Publicos na sua efetivagdo também é
um dos ‘alicerces’ desta legislagdo. Termos novos como; Logistica Reversa, A
qguestdo Socioambiental e Ecoeficiencia se fazem presentes nesta lei, estando
contemplados também os conceitos de Reciclagem, Rejeito, Responsabilidade
Compartilhada entre outros (DECRETO n° 7494, 2010).

Os principios da Lei como prevencédo, precaucdo, poluidor-pagador, visdo
sistémica, estdo delineando qual o cenario desejado pelos legisladores na sua
concepcao. A distribuicdo das responsabilidades sobre os residuos, entre as
esferas publicas federais, estaduais e municipais bem como da coletividade e do
setor produtivo facilitam a implantacdo da lei (DECRETO n° 7494, 2010).

Nesta reflexdo académica foca-se o capitulo IV da Lei que trata dos residuos
nao domiciliares, que enquadra o setor moveleiro, em seu Art. 20, inciso II,
obrigando o empreendedor a realizar um plano de gerenciamento de residuos a fim
de obter o licenciamento ambiental necessario a instalacdo e operacdo, que esta
contemplado no Cadastro Técnico Nacional de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadores de Recursos Ambientais(IBAMA, 2016).
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4. METODOLOGIA

O primeiro momento para o desenvolvimento da revisdo é a apresentacao da
provocacao investigativa, ou pergunta norteadora, esta vai delimitar o campo do
fendmeno a ser investigado.

Qual é a melhor tecnologia de destinacdo final dos residuos de MDF
disponivel aos interessados em diminuir o impacto ambiental, resultante da atividade
moveleira?

Considera-se também a elaboracdo de Hipdtese. Ser4d que existe uma
tecnologia de descarte de residuos de MDF que seja eficiente na diminui¢do, ou
eliminacao, dos impactos ambientais gerados pela atividade moveleira?

Antes de partir para a pesquisa é necessario esclarecer porque pesquisar
este fendmeno. A resposta estd na preocupacdo da sociedade moderna com o
equilibrio ambiental e a qualidade de vida dos seres humanos que habitam o
planeta. Esta situacdo coloca em alerta os diversos setores da sociedade que
conhecem as consequéncias da degradacdo ambiental e os incentiva a buscar
recursos tecnoldgicos que diminuam, ou eliminem o problema dos residuos em
geral.

A partir da definicdo da linha de raciocinio, se dara inicio ao trabalho
investigativo que se desenvolvera nas seguintes etapas: Consulta aos materiais
bibliograficos, que dao sustentacdo tedrica ao tema, revisdo da Legislagdo que
ordena o setor, coleta de dados, analises laboratoriais, consulta a trabalhos
académicos e concluséo final.

Os ensaios em laboratorio avaliaram algumas caracteristicas fisicas que

auxiliaram a propor qual o melhor destino para o residuo.

4.1 METODOLOGIA LABORATORIAL
4.2.1 Amostragem

O alvo desta amostragem sdo duas marcenarias, ndo identificadas devido a
ndo autorizagdo. Uma marcenaria fica em Curitiba-PR, (denominada C), ela é
instalada na garagem da casa do proprietario, possui trés funcionarios e conta com
uma esquadrejadeira antiga para corte em um espaco limitado, utiliza cerca de 30
chamas de MDF por més e terceiriza perto de 50% dos cortes na propria loja onde
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as compra. Os residuos sdo armazenados no chdo e sdo destinados na coleta de
lixo urbano domiciliar de Curitiba.

A segunda marcenaria € situada em Pinhais-PR (denominada P), é instalada
em um barracdo com aproximadamente 500 m?, conta com escritérios, varios
equipamentos em um sistema de linha de producéo e sala para estoque de méveis e
outra para resto da producao. Utilizacdo mais de 100 chapas de MDF por més, tem
6 funcionarios e terceiriza 20% dos cortes. Utiliza de um software para calcular o
corte das chapas. Os residuos sdo armazenados em caixas de aproximadamente
0,5 m® e pecas triadas em um armario para futuras utilizacdes. Fotos 1 e 2 em
anexo.

A coleta dos residuos foi realizada segundo as recomendacbes da ABNT
NBR 10007 — Amostragem para Residuos Sdélidos. Este procedimento foi realizado
no més de margo de 2016 nas duas marcenarias. As amostras foram armazenadas
em caixa organizadora plastica e com tampa, sem preservacao.

O MDF em pedacos foi coletado em amostra representativa uma pilha de
material, pegando pedacos da base, meio e topo. A serragem foi coletada somente
na marcenaria P, obteve-se uma amostra homogénea utilizando a técnica de

quarteamento.

4.1.2 Determinacédo da Densidade da Serragem

Sendo a serragem um solido irregular utilizou-se uma proveta de 50 mL para
indicar aproximadamente seu volume e uma balanca analitica para determinar sua

massa, sabendo esses dados utilizou-se a seguinte férmula:

D= % x 1000 (1)

Sendo:

D - Densidade em quilogramas por metro cubico (kg/m3);
M — Massa em gramas (Q);
V — Volume em milimetros cubicos (mm3).
As medicOes foram feitas em triplicata e o valor médio dos resultados expresso em
kg/m3.
Para efeito de comparacdo realizou-se o mesmo procedimento com a

serragem pressionada com um pil&o, para obter uma compactacao.
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4.1.3 Determinacéo da Densidade dos residuos de MDF

Este procedimento seguiu a norma da ABNT NBR 15316 - Painéis de fibras
de média densidade Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio, anexo G, de maneira
adaptada para o residuo. Os pedacos de MDF foram medidos com um paquimetro
de 15000 mm e todos tinham medidas préximas de 18x50x50mm para melhor
medicao na balanca analitica. Os corpos foram mantidos em um dessecador e foram
feitas trés medidas de massa durante 24h. Para calcular os resultados utilizou-se a

equacao 1.
4.1.4 Determinacédo do Teor de Umidade

Utilizou-se a norma ABNT NBR 15316-2 para esta caracterizagdo, em seu
anexo F. Os corpos de prova foram medidos em balanca analitica, determinando a
massa Umida, ap0s esse procedimento, foram mantidos em uma estufa a 103+2°C,
até obterem massa constante com intervalo minimo de 6 horas, e calculados com a

equacao (2).

MU — MS
U= ———=

o X 100 2)

Onde;

U - teor de umidade expresso em porcentagem(%);
MU - Massa Umida em gramas (Q);
MS - Massa Seca em gramas (Q).

4.1.5 Determinagao do inchamento por 24 h.

Neste procedimento foi utilizado o anexo L da norma ABNT NBR 15316-2. As
amostras de largura, comprimentos distintos e previamente mensurados com o
paquimetro, foram imersas por completo em um banho de agua deionizada por 24 h,
com controle de temperatura de 20+°C. Removeu-se 0 excesso de agua e mediu-se

novamente suas dimensdes. Obteve-se o resultado utilizando a seguinte equacao:

E1—E0
[=———

X 100 3
0 (3
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Sendo:

I - Inchamento em espessura do corpo de prova, expresso em porcentagem (%);

E1l - a espessura do corpo de prova apos o periodo de imersdo considerada,
expressa em milimetros (mm);

EO - a espessura do corpo de prova antes da imersdo, expressa em milimetros
(mm).
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO
5.1 PROCESSO EXPERIMENTAL.

Os resultados dos ensaios sdo comparados com o0s estabelecidos pela
norma ABNT NBR 15316-2, estdo expostos na Tabela 2.

Tabela 2 - Densidade dos residuos de MDF

Ensaio Unidade Material Norma MarcenariaC Marcenaria P
Densidade | kg/m?3 685010' 674,640 719,168
Teor de 0
Umidade ) MDF 4-11 5,7 3,9
Inchamento .
24 h ) 12 12 18
Densidade | kg/m3 651 - X 731,356
800 '
Teor de % MDF Ultra BP = 4-11 X 3,16
Umidade
Inchamento 0
24 h Y 8 X 7,75
Densidade | kg/m3 X 159,132 157,822
Teqr de % Serragem X 53.2 495
Umidade
Densidade | kg/m3 SEEY X 335,656 327,427
Compactada

A densidade do material ndo € alterada, a norma estabelece que para MDF
de 18 mm, a densidade deve ficar entre 651 e 800 kg/m3, para os dois diferentes
tipos de MDF-.

O teor de umidade no caso da marcenaria P, ficou abaixo do recomendado,
mas muito proximo. Fatores ambientais como temperatura e umidade relativa do ar
interferem diretamente neste procedimento, outra interferéncia é a superficie de
contato, e devido a isso a serragem absorve bastante agua do ambiente.

O MDF Ultra BP continua atendendo as condi¢des da norma ja o MDF comum
ultrapassa um pouco a porcentagem. Um aspecto evidente € a diferenca visual entre

o MDF comum e o ULTRA BP que absorve menos agua, fotografias 1 e 2.
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Fotografia 1 — MDF comum n&o exposto ao teste e MDF Ultra BP exposto.
Fonte: Autoria propria.

Fotografia 2- Diferenca ente MDF e MDF Ultra BP expostos ao teste.
Fonte: Autoria propria.

Os experimentos com a serragem foram realizados para verificar suas
caracteristicas basicas para provaveis utilizacdes. Para efeito de comparacdo a
literatura diz que o teor de umidade da serragem do Pinus spp é 52,08% e do
Eucalyptus spp 56,60%, proximos do encontrado para o MDF, estes interferem
diretamente na geracdo de calor e nas misturas com resinas em novas
aglomeracdes. A densidade da serragem € naturalmente bem abaixo do MDF,
sendo necessario empregar uma alta pressao para se for desejavel, reconstituir o
painel de MDF. (CALEGARI, 2005)
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Os principais métodos para destinacdo do residuo sdo apresentados no

Quadro 2, estas eliminam o problema ou prologam a vida atil do MDF residual.

Quadro 2 — Principais formas de eliminacdo do residuo de MDF vistos na revisao

bibliografica.

Proposicoes

Potencialidade

Fragilidade

Comentario

Tijolo de Madeira e
Painel de madeira
Block Wood; Utilizag&o
de MDF como Matéria
Prima para confecc¢éo
de Tijolo e
Painel.Autor; Eroni
Geraldo.

- O residuo néo é
enviado para Aterro
industrial.

- Sem restricfes
legais.

- Volume gerado
excede a necessidade
para larga escala.

- LimitacGes de
producéo, aceitacédo
do mercado.

- Solucéo criativa,
incerteza da absorcéo
do volume de
residuos gerados pela
industria.

Remanufatura de
Painéis: Estudo de
Caso sobre Viabilidade
de Uso de Residuos
de Compensado, MDF
e MDP, para producéo
de Painéis

- O residuo nao é
enviado para Aterro
industrial

- Aumenta a insercéo e
produtos nocivos

- Plantas industriais
nao precisam serem

Aglomerados. Autor; - Baixo custo. - prolonga a vida do adaptadas.
Cristiane Weber. residuo.

UFPR,Curitiba 2011.

Design na producéo

com chapas novas:

Uma Perspectiva sobre

o Design e a Produgéo - Necessita de - Dificil implantag&o
de Moveis sob - Redugio capacitacdo dos devido ao baixo

Encomenda: Uso e
Descarte de Painéis de
Fibra de madeira de
Média Densidade.
Autora; Estefani
Moreira
Shuster.UFPR,Curitiba
2013.

- Reutilizagcéo do
residuo na fabrica.

funcionarios.

- Investimento e novo
maquinario.

interesse em
capacitacao e
funcionérios e a pouca
relacdo com o meio
ambiente destes.

Fabricacéo de
Briquetes: A
Fabricacéo de
Briquetes como
Alternativa para
Destinacdo Adequada
de Residuos de
Madeira na Industria
Moveleira no Espirito
Santo. Autoras; Julia
Tedesco Moraes.
FAESA (ES) 2011.

- Agrega valor ao
residuo.

-Solugéo energética.

- Impedimentos legais,
variacdo e estado para
estado da unido.

-Poluicéo atmosférica

- Necessidade de
segregacéao do residuo
nao é atrativa par o
setor.

Fonte: Autoria propria
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Quadro 2 — Principais formas de eliminacdo do residuo de MDF vistos na Revisdo

bibliografica. Continuacao.

Proposicoes

Potencialidade

Fragilidade

Comentario

Logistica Reversa:
Desafios para Aplicacéo
de Metodologia do
Berco ao berco ao Ciclo
de Vida de MDF e MDP.
Autor; Gil Machado .

- Ampliou o leque de
responsabilidades e
aumentou as
possibilidades de
resolucdo da
problematica.

- A proposta tem que
ter o aval de todos os
envolvidos na cadeia
produtiva para
funcionar..

- diferencial em
relacao aos
demais por
considerar a
guestao dos
residuos a partir
da cadeia
produtiva do setor
moveleiro desta
forma
multiplicando as
responsabilidades.

Reaproveitamen
to de Residuos de MDF
da Industria Moveleira.
Autores; A.F. Silva, C.F.
de Figueiredo. Revista

-Reduz o volume de
residuos destinados ao
descarte.

- A indicagéo da
gueima permanece

- Novamente a
solucéo é o
aumento da vida

de Design e Tecnologia.
UFRGS 2010.

impactos. atil do material

reaproveitado.

Fonte: Autoria propria

Na producdo de tijolo, o teor de umidade do residuo armazenado nao é
considerado prejudicial, bem como o inchamento do MDF, pois a fabricacdo é por
via Umida. Portanto, esta tecnologia poderia absorver residuos armazenados livres
ou ndo de umidade, porém recomendado o0 exposto a agua.

Na indicacdo do uso do residuo na manufatura para a fabricacdo de
aglomerado, proposta por Webber (2011) e também estudada por Silva e Figueiredo
(2010), o armazenamento do residuo é fator relevante, devido a alteracdes fisicas
sofridas refletirem na qualidade do produto final, indicado o material seco e sem
impurezas, ou de realizacdo de etapas de pré-tratamento para adequar o residuo,
gue aumentariam o custo. Segundo Weber (2011) a producdo de chapas com os
residuos gera o aumento da demanda de insumos quimicos, que também

aumentaria 0s custos e o0s potenciais danos ambientais, ficando sugerido o estudo
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de insercao de fracdes de residuos na producdo de chapas com a matéria prima
virgem.

O uso de tecnologia, software, proposto por Estefani Moreira, na fase de
desenho do movel diminui consideravelmente o volume de sobras de MDF, a
reducdo de residuo no inicio do processo produtivo € considerado ideal, porém o
custo, e desconhecimento, desta ferramenta tecnoldgica inviabiliza o uso por
pequenos e meédios empresarios.

O uso de restos da industria madeireira € um avancgo tecnolégico na
resolucdo do impacto ambiental, o material € amplamente absorvido por industrias
para geracdo de energia e uso doméstico (carvao vegetal). No entanto existe um
impedimento do uso do MDF residual para esta finalidade, devido a composicéo
guimica desse material, madeiras, resinas, camada melaminicas e PVC's. A
incineragdo como briquete ou no coprocessamento merece mais aprofundamento
para possivel destinacéo.

A proposicado da aplicacdo do mecanismo da Logistica Reversa na cadeia
produtiva do setor moveleiro, analisado por Aradjo e Machado (2010), indica uma
evolucdo na solucdo do problema, o0 mecanismo também chamado do berco ao
berco é o que mais se enquadra na ldgica da sustentabilidade. Ao responsabilizar
o fabricante pela absorcdo do residuo o modelo fecha o ciclo e retira do
consumidor o peso do custo da destinacao final do material residual. Entretanto
como este residuo ndo consta na lista de Logistica Reversa da Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, esta ndo obrigatoriedade acaba eximindo a industria de chapas
de MDF na implementacdo desse modelo da gestdo ambiental, sendo necessario

uma modificacdo na legislacdo atual para a resolucao da problematica.
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6. CONCLUSAO

Considerando os dados obtidos e analisados, conclui-se que o material
residual de MDF armazenado nas marcenarias estudadas, pode ser destinado de
forma legal e ambientalmente correta. Em todos os casos vistos, as alteragdes
fisicas ndo impedem sua utilizacéo para as destinacdes expostas anteriormente.

A introducéo de Softwares de Designer e de plano de corte no setor moveleiro
como medida de reducédo das sobras, foi encontrado como o0 modelo mais eficiente e
inovador na diminuicdo dos residuos na fonte. Entretanto, estes mecanismos nao
estdo a disposicdo na maioria das pequenas e médias empresas, por razdes
econdmicas e culturais.

O mecanismo de Logistica Reversa seria dentre as estudadas, a solucdo
mais adequada, pois remete a responsabilidade do problema ao fabricante do MDF.
A necessidade da inclusdo deste material na lista prevista pela Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, minimizaria os custos, possibilitando a inclusdo de todos os
envolvidos na cadeia produtiva do setor moveleiro. Reduzindo assim os impactos

ambientais, como também a destinacéo ilegal destes residuos.
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ANEXOS

Foto 1 — Estantes de armazenamento de residuos.

Foto 2 — Caixas contendo residuos para descarte.



